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I. Temat ćwiczenia: Struktura i właściwości stopów kobaltu dla ortopedii i stomatologii. 
II. Cel ćwiczenia: Identyfikacja struktury stopów kobaltu dla medycyny na postawie obserwacji mikroskopowych. Określenie zależności między budową strukturalną a właściwościami materiałów.

III.
Ważniejsze pytania kontrolne:
1. Rodzaje stopów kobaltu dla medycyny.
2. Skład chemiczny stopów kobaltu (m. in. Vitalium) wykorzystywanych w medycynie z uwzględnieniem stopów odlewniczych i przeróbki plastycznej
3. Właściwości stopów kobaltu.
4. Zastosowania stopów kobaltu w medycynie.
5. Struktura odlewniczego stopu kobaltu. Wymienić rodzaje możliwych do tworzenia się węglików typu MC.
IV.
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V.
Przebieg ćwiczenia:
1. Materiały i urządzenia do badań
1.1. Zestaw zgładów metalograficznych stopów kobaltu.

1.2. Mikroskop metalograficzny.

1.3. Mikroskop SEM z detektorem EDS (Phenom ProX, Phenom-World) 

1.4. Instrukcja obsługi mikroskopu.

1.5. Atlas mikrostruktur stopów kobaltu

2.
Przebieg badań
Przed rozpoczęciem ćwiczenia student obowiązkowo zapoznaje się z zaleceniami instrukcji BHP. Prowadzący zajęcia sprawdza opanowanie wiadomości podanych w instrukcji BHP i znajomość problematyki badawczej. Po dopuszczeniu do realizacji ćwiczenia należy wykonać następujące czynności:
2.1. W przypadku korzystania z mikroskopu metalograficznego: włączyć oświetlenie mikroskopu i posługując się instrukcją obsługi sprawdzić jego działanie. Sprawdzić dobór powiększenia.

2.2. W przypadku korzystania z mikroskopu SEM, dobrać holder dedykowany dla materiałów przewodzących. Na stolik nakleić taśmę węglową (lub krążek) i dopiero badaną próbkę. Następnie umieścić holder w mikroskopie zachowując bezpieczną odległość pomiędzy umieszczana próbką a obudowa komory mikroskopu.
2.3. Przeprowadzić obserwację struktur wszystkich zgładów metalograficznych znajdujących się w zestawie oraz ich identyfikację na podstawie atlasu mikrostruktur.

2.4. Narysować w sprawozdaniu struktury stopów kobaltu wskazane przez prowadzącego zajęcia, uwzględnić punkty pomiarowe z analizy EDS.

3.
Opracowanie wyników badań i sprawozdania
3.1. Cel badań, przedmiot badań.

3.2. Krótka charakterystyka badanych materiałów.

3.3. Rodzaj mikroskopu i jego wyposażenie.

3.4. Rysunki obserwowanych struktur i ich charakterystykę.

3.5. Analiza wyników badań i wnioski dotyczące związków między budową strukturalną a właściwościami materiałów.

4.
Materiały uzupełniające
4.1. Atlas mikrostruktur stopów kobaltu.
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